UTEMTERY 2025-26 (6szi félév)
(Polimer anyagtudomany BMEGEPTNGO1)

Hét EOra(s;zamL Eloadas (Sz 12-14) Labor (Sz 14-16/**) Datum
Polimer szerkezeti anyagok jelentdsége, polimer anyagtudomany. Polimerek szerkezeti grafja. 09.10

1 2 | - | 2 |Atomos szerkezet. Polimereket alkotd atomok, a szén szerepe és modosulatai. Primer kotések, Els6 héten nincs labor gg.] )
elektron tartozkodasi valdsziniisége, dipdlus, kotési energia és tavolsag, van der Waals tavolsag. '
Szekunder kotések, jelentdségiik a szilardsagban és a viszkozitasban. Molekularis szerkezet. 09.17

2 | 2| - | 2 |Konstitucios ismétlddd egység (IE). Polimer anyagosztalyok szerkezeti jellemzdi. Konfiguracio, (09'17)
sztereoregularitas, izotaktikussag, izoméridk. Konfiguracios IE. Homo- és kopolimerek )

3 > |2 Oriasmolekulak topologiai szerkezete. Roticié, konformacid, nyujtott és spiralis lancformak. 09.24
Konformacios IE. oo

4 12l .12 Molekulatomeg ¢és statisztikus jellemzo6i, stilyozott dtlagos molekulatomeg és mérése. Viszkozitas 10.01
alapu atlagos molekulatomeg. Molekulatomeg eloszlas GPC mérési elve. (10.01)
Polimerek oldhatosaga. Hildebrand-Scott egyenlet. Polimer oldatok termodinamikéja, a Flory- 10.08

5 2 | - | 2 |Huggins elmélet. Keveredés entropidja és szabad entalpidja, sziikséges ¢és elégséges feltételek. 2 E.SS
Osszeférhetéség, szételegyedés. Polimer keverékek és dtvozetek. '
Polimerek morfologiaja. Kristalyos és folyadékkristalyos (LCP) szerkezetek. Kristalyos szerkezet- 10.15

6 2 | - | 2 |elméletek, morfologiai egységek. Rojtos micellas, parakristalyos, szferolitos ¢és fibrillaris | A csoportbeosztasokért nézze meg (10'1 5)
szerkezetek. A technologia befolyasa. Tobbfazisu polimer szerkezetek. a targy honlapjat! )
Polimerek szerkezetvizsgalati médszerei. Dilatometria. Fény- és elektronmikroszkopia (TEM, | (Csak paros heti laborcsoportok 10.22

7 | 2| -] 2 |SEM). Atomeré6 (AFM) mikroszkopia. SALS. Polimerek termoanalizise; DTG, DTA és DSC indultak el!) :
vizsgalati modszerek. FTIR és RAMAN spektroszkopia. )
Polimer szerkezetének vizsgalata kis- és nagyszogli rontgendiffrakcioval. Identitasi tavolsag, 10.29

8 2 | - | 2 |oldaliranyt rendezettség, kristalyos-, amorf- és atlagos orientacio, kristalyos részecskenagysag, a 0'29)
kristalyossag és meghatarozasuk. Egyéb mérési modszerek. )
Polimerek mikro- és makrodeformacidos komponensei. Polimerek iddfiiggd viselkedése, kuszas,

9 | 2| -2 fesziiltségrelaxacio, kvazistatikus hiszterézis. Dinamikus hiszterézis, komplex rugalmassagi 11.05
modulus és Gsszetevoi, veszteségi tényezd. Polimerek térésmechanikai jellegzetességei, huzasi ¢s e
nyirasi zonak.

Homérséklet hatdsa. DMA késziilék, jellemzd termomechanikai gérbék. Mechanikai iivegesedés. A 11.12

10 | 2 | - | 2 |hasonlé hatasok elve. A WLF és az Arrhenius egyenlet. A tartds terhelési vizsgalatok gyorsitasi (11'1 2)
mddszerei, mestergdrbe szerkesztése. A nedvességfelvétel és befolydsa a tulajdonsagokra. )

11 | 2 2 TDK Tudomanyos Diadk-Konferencia a4119)

nlal.12 Polimerek fenomenologiai mechanikai modellezése. Linearisan viszkoelasztikus (LVE) viselkedés 11.26
mindségi és mennyiségi modellezése, relaxacios és retardacios spektrumok. A csoportbeosztasokért nézze meg (11.26)

Blal.12 Boltzmann-féle szuperpozicids elv. Dinamikus viselkedés, komplex rugalmassagi jellemzék. LVE a targy honlapjat! 12.03
kapcsolatgraf. (Csak paros heti laborcsoportok H2-03)

wlal-12 Hoémérséklet hatasa az LVE modellekben, Arrhenius diagramok. LVE kiterjesztés anizotrop testre; indultak el!) 12.10
orto-, mono- és izotropia. Az LVE viselkedés hatarai, nemlinearisan viszkoelasztikus viselkedés. (12.10)
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